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Scheitholz - Produktion, Lagerung, Kennzahlen

Scheitholz ist ein bedeutender regenerativer Energietrager. Aus Bayerns Waldern werden jahrlich mehr als
6,5 Mio. Festmeter bereitgestellt. Gerade im landlichen Raum spielt Scheitholz aufgrund der flichendeckenden
Verfligbarkeit, aber auch wegen der geringen technologischen Anforderung an Bereitstellung, Lagerung und
Verbrennung eine groBe Rolle. Um den Brennstoff fachgerecht zu erzeugen, miissen einige Kriterien bei Bereit-
stellung, Lagerung und Verkauf beachtet werden.

Produktion (1] Fallen
[2] Entasten
, , , [3] Vermessen
Die Produktion von Scheitholz [@ Ablangen
ist bereits mit geringen Investi- [5] Vorliefern

tionskosten moglich. Sie kann

in groBen Teilen handisch mit

einfachen Werkzeugen durch-

gefuhrt werden. Neben einer

modernen Motorsage ist dabei

vor allem auf eine gute persén-

liche Sicherheitsausriistung mit

Schnittschutzhose, Sicherheits-

schuhwerk mit Schnittschutz-

einlage sowie Schutzhelm mit

Gehor- und Gesichtsschutz zu

achten. Im Wald werden hau-

fig ein Meter lange Rund- oder Beispiele fiur Werkzeuge
Spaltsticke hergestellt. Auf q
Ofenldnge wird das Brennholz

dann zuhause am Lagerplatz

geschnitten und gespalten. g 9 13 14

1 schwere Fallsdge, 2 Akku-betriebene 3 17

X . 6 16
Kettenséage, 3 mittelschwere Fall- und Ent-

astungssage, 4 Forsthelm mit Visier und Gehorschutz, 5 Arbeitshandschuhe, 6 Kombikanister (Kraftstoff + Kettendl), 7 ReiBmeter, 8 Messkluppe, 9 Sapie (klein), 10 Sapie (groB),
11 Spaltaxt, 12 Féllheber, 13 Schlegel, 14 Sicherheits-Spaltkeile, 15 Spillwinde, 16 Packzange, 17 Gurtel mit Fallkeilen, Erste-Hilfe-Set, Signierkreide, ForstmaBband (v.l.n.r)

Aufbereitu ng niedrig mechanisiert

Statt des korperlich stark belastenden und
wenig effektiven Spaltens von Hand kon-
nen mit hydraulischen Keilspaltern, meist
als Anbaugerat an Traktoren, 3 bis 5 Raum-
meter pro Stunde gespalten werden. Fir
das Schneiden auf Ofenlédnge bieten sich
Kreis- und Bandsédgen an. Mit Sage-Spalt-
Automaten werden in einem Arbeitsschritt
5 bis 7 Raummeter pro Stunde in ofenferti-
gen Langen produziert.

Spaltaxt Senkrechtspalter Sage-Spalt-Automat



Tipps zur richtigen Lagerung

Brennholz sollte hauptséachlich in den Wintermonaten geschla-
gen und mdglichst rasch nach dem Einschlag gespaltet werden.
Dies beschleunigt das Austrocknen. Waldfrisches Holz lasst sich
auBerdem leichter spalten.

Ungespaltenes Holz benétigt bis zu 2 Jahre, um entsprechend
abzutrocknen. Zahlreiche Laubholzer werden bei einer zu lang-
samen Trocknung von holzabbauenden Pilzen besiedelt. Sie
»Verstocken« und verlieren dadurch stark an Energieinhalt.

Im Idealfall passen Sie Lange und Durchmesser der Scheite gleich
an lhren Ofen an. Dadurch trocknet der Brennstoff noch schnel-
ler auf Wassergehalte unter 20% und damit ofenfertige Brenn-
holzqualitat.

Lagern Sie frisch geschlagenes Holz nicht in geschlossenen Rau-  Im Wald gelagertes Brennholz trocknet langsamer aus;
men (z.B. Keller) und packen Sie es keinesfalls komplett in Plas-  es besteht die Gefahr des »Verstockens«.
tikplanen ein. Es kann so nicht austrocknen und verstockt.

Bevorzugen Sie als Lagerort sonnige und windexponierte Fla-
chen (Waldrénder, Std- und Westseiten von Geb&duden) und
schaffen Sie einen trockenen Untergrund (Paletten oder Rund-
hélzer).

Im Kreuzstapel geschichtet oder in Gitterboxen trocknet Brenn-
holz besonders schnell.

Decken Sie Brennholzstapel spatestens nach der sommerlichen
Trocknungsperiode umgehend mit einem Regenschutz (z.B. Pla-
nen) ab.

Wenn Sie Brennholz unter einem vorgezogenen Dach entlang

der Hauswand oder in einer luftigen Holzhtitte lagern, lassen Sie

zur besseren Durchliftung mindestens 10 cm Abstand zwischen  Vorbildlich gelagertes Brennholz.
Holz und Gebdudewand.

Falls méglich, bevorraten Sie den Tagesverbrauch an Brennstoff ~ Anlaufstellen fiir Fragen rund um Produktion und Lagerung

in beheizten Raumen (Brennstoffvorwarmung und -trocknung).  von Scheitholz sind die Amter fiir Erndhrung, Landwirtschaft
und Forsten und die Zusammenschlisse der Waldbesitzer.

Auch bei gut gelagertem Holz kann der Brennwert der Holz-  Adressen hierzu finden Sie unter: www.forst.bayern.de

scheite aufgrund von naturlichen Abbauprozessen (z.B. Insek-

tenfraB, Pilzabbau) allméahlich abnehmen.

Nasses Holz verbrennt mit deutlich geringerer Energieausbeute
und kann zu héheren Emissionen sowie aggressiven Ablagerun-
gen in Ofen und Kamin fuhren.

Heizen Sie nur mit naturbelassenem, lufttrockenem Holz mit
einem Wassergehalt von maximal 20 %. Sowohl Buche als auch
Fichte (bzw. Kiefer) trocknen auf Wassergehalte unter 20%
innerhalb eines Jahres - richtige Lagerung vorausgesetzt.
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VerkaufsmaBe bei Scheitholz

Das wichtigste Verkaufssortiment in Bayern
sind trockene und ofenfertige 33-cm-Schei-
te. Gebrauchliche AbrechnungsmaBe dafir
sind Schuttraummeter (Srm) und Raumme-
ter (Rm). Mit dem Schiittraummeter wird
ein geschiitteter Kubikmeter Scheitholz

Schittraummeter

bezeichnet. Als Raummeter (bzw. Ster)
bezeichnet man einen Kubikmeter lose ge-
schichtetes Holz. Eine geringe Rolle spielt
die Abrechnung nach Festmetern (1 Kubik-
meter reines Holz ohne Hohlrdume) oder
nach Gewicht (Kilogramm mit Angabe des

Raummeter

Verhaltniszahlen zwischen den Raummafen

Wassergehalts). Um Missverstandnissen
vorzubeugen, ist eine genaue Absprache
beim Kauf unerlasslich, da je nach Einheit
auch die Energieinhalte unterschiedlich
sind.

Festmeter

Die Holzmasse in einem »Ster« (Raumme-
ter) Brennholz hangt stark von der Férmig-
keit und der Entastungsqualitat der Holzer,
von Durchmesser und Lange der Rundlin-
ge bzw. Spaltstlicke sowie von der Sorgfalt
beim Aufsetzen ab.

Holz ist kein homogener Rohstoff. Deshalb
sind die Umrechnungszahlen in der nach-
folgenden Tabelle als Anhaltswerte zu ver-
stehen.

ungespalten (Rundlinge) gespalten (Scheite)

1,4
0,7
0,6 0,9
0,5 0,6

1,6 1,4
1,2

0,9
0,7 0,6

Holz, Heizol und Erdgas im Vergleich

Die Unterschiede beim Schiittraum-
maf am Beispiel von Buche und Fichte
zeigen, dass sich das Holz beim Schiitten
um so dichter lagert, je schwerer und
glatter es ist.

2,1
1,5
1,3

1 Ster Buchenholz * (460 kg)

entspricht:

ca. 1.900 kWh
oder:
ca. 190 | Heizdl
ca. 190 m? Erdgas
ca. 388 kg Holzpellets

1 Ster Fichtenholz * (310 kg)

entspricht:

ca. 1.345 kWh
oder:

ca. 130 | Heizol

ca. 130 m? Erdgas
ca. 274 kg Holzpellets

*

ungespalten, Wassergehalt 15 %
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Heizwert und Wassergehalt

Entscheidend fiir den Heizwert je Gewichtseinheit ist nicht nur die
Dichte der Holzart, sondern der Anteil des Wassers an der Gesamt-
masse. Im Allgemeinen hat Nadelholz aufgrund seiner héheren
Anteile an Lignin und Harz einen héheren Heizwert je Kilogramm
als Laubholz.

Lufttrockenes Brennholz (Wassergehalt von 15 bis 20 %) hat einen
durchschnittlichen Heizwert von 4 kWh/kg, frisch geschlagenes
Holz (Wassergehalt von 50% und mehr) von 2 kWh/kg. Heizél
liegt zum Vergleich bei rund 10 kWh/Liter.

Nach der Verordnung tber kleine und mittlere Feuerungsanlagen
(1.BImSchV) darf nur Brennholz mit einer Holzfeuchte von unter
25% (entspricht einem Wassergehalt von 20 %) verwendet werden.

Die Berechnung der Heizwerte erfolgte fiir den Raummeter (Rm) pauschal mit 0,7 Fm/Rm

* Werte beziehen sich auf kg Trockenmasse je Fm ohne Beriicksichtigung von Trocken-
schwund (Raumdichte nach Kollmann, 1982).

Wissenswertes zum Holz
verschiedener Baumarten

Kiefern- und Fichtenholz brennt gut an und eignet sich als Span
bestens zum Anziinden. Harzreiche Holzer neigen aber auch zum
»Spritzen«. Dabei verstopfen schmelzende Harze die Wasserlei-
tungsbahnen, verdampfendes Wasser kann nicht mehr entwei-
chen und sprengt das Holz.

Buchenholz entwickelt viel Glut und erzeugt dadurch eine gleich-
maBige, langandauernde Warme. Buchenholz zeigt ein schénes
Flammenbild, verbrennt nahezu ohne »Funkenspritzer« und ist
daher sehr gut fiir alle Ofen, besonders aber fiir solche mit Sicht-
fenster, geeignet.

Eichenholz hat einen hohen Heizwert und eine sehr lange Brenn-
dauer. Eichenholz ist ideal fur Ofen, die der reinen Warmeerzeu-
gung dienen (z.B. Zentralheizung, Kachel6fen). Da es kein schénes
Flammenbild entwickelt, ist es flir Kaminéfen nicht zu bevorzugen.
Die Geruchsentwicklung bei der Verbrennung ist gewdhnungsbe-
dirftig und auf die im Holz enthaltene Gerbsaure zuritickzufiihren.

Hartholzer wie Esche und Ahorn, aber auch die seltenere Hain-
buche und Kirsche, sind im Verbrennungsprozess der Buche sehr
ahnlich.

Birkenholz ist ein hervorragendes Kaminholz. Es »spritzt« nicht
und verbrennt wegen seiner &therischen Ole blaulich schimmernd
und wohlriechend. Auch wegen seiner wei3en Rinde ist es als de-
koratives Scheitholz beliebt.

Pappel- und Weidenholz ist relativ schnell abgebrannt und daher
als Scheitholz weniger geeignet. Es lasst sich bestenfalls als »Som-
merholz« fiir den Kaminofen verwenden, wenn weniger Energie-
leistung bendtigt wird.
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Fichte Dichte [kg/Fm] 379* 446 474 541 758
kWh/kg 520 4,32 4,02 344 226
kWh/Fm 1971 1926 1904 1863 1713
kWh/Rm 1380 1348 1333 1304 1199
Kiefer Dichte [kg/Fm] 431* 507 539 616 862
kWh/kg 520 4,32 4,02 344 226
kWh/Fm 2241 2190 2166 2118 1948
kWh/Rm 1569 1533 1516 1483 1364
Buche Dichte [kg/Fm] 558* 656 698 797 1116
kWh/kg 500 415 386 330 216
kWh/Fm 2790 2724 2692 2631 2411
kWh/Rm 1953 1907 1885 1841 1687
Birke Dichte [kg/Fm] 526* 619 658 751 1052
kWh/kg 500 415 386 330 216
kWh/Fm 2630 2568 2538 2480 2272
kWh/Rm 1841 1798 1777 1736 1591
Fichte
Kiefer Buche
Eiche
Birke
Bergahorn
Pappel
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